Materiaty stosowane do budowy
nawierzchni kolejowej

W ostatnich latach transport kolejowy odznacza sie bardzo duza innowacyjnoscia. Cecha ta
dotyczy réwniez materiatéw budowlanych stosowanych w nawierzchni kolejowej. Do
eksploatacji wprowadza sie nowe typy materiatéw, jak rowniez zmodyfikowane i udoskonalone
odmiany wyrobéw wczesniej stosowanych. Zmieniaja sie réwniez wymagania formalno-prawne
dotyczace udostepniania wyrobéw do eksploatacji na liniach kolejowych.

Szyny
Szyny sg podstawowym i najbardziej rozpoznawalnym elementem nawierzchni kolejowej. Norma dotyczgca
szyn bardzo precyzyjnie okresla wymagania techniczne, dlatego praktycznie w catej Europie stosuje sie
identyczne typy. Dzieki temu nie ma przeszkdd technicznych i organizacyjnych w swobodnym handlu tym
wyrobem.

W Polsce stosuje sie przede wszystkim szyny typu 60E1 oraz 49E1 ze stali gatunku R260. Tam, gdzie
wystepuja sprzyjajgce warunki do szybszego zuzywania sie szyn pod wptywem eksploatacji, czyli w
rozjazdach i na tukach o promieniu mniejszym niz 800 m, stosuje sie szyny twardsze - ze stali gatunku
R350HT. Szyny eksploatowane na liniach kolejowych w kraju pochodza przede wszystkim z zaktadéw
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Niemczech, Austrii i Hiszpanii.
Technologia produkgji jest ciggle udoskonalana, co przektada sie w duzym stopniu na jakos¢ wyrobu, a
takze stwarza mozliwosci produkcji szyn o dtugosciach 60, 75 lub nawet 120 m. Stosowanie tak dtugich
szyn pozwala zatem na zmniejszenie liczby ztaczy zgrzewanych lub spawanych w torze bezstykowym o
kilkadziesiat procent. Wptywa to znaczaco na skrécenie czasu rob6t inwestycyjnych, zmniejszenie kosztéw
oraz zwiekszenie trwatosci nawierzchni.

Fot. Grzegorz Stencel

Systemy przytwierdzen
Najwazniejszym zadaniem systemoéw przytwierdzen jest zapewnienie odpowiedniej szerokosci toru oraz
docisku, zapobiegajacego przesuwaniu sie szyn wzgledem podktaddéw. W Polsce najpopularniejsze sa



systemy typu SB, stosowane w nawierzchni podsypkowej. Pierwowzor tego systemu zostat opracowany w

Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa). Systemy SB produkuje sie nie

tylko w Polsce, ale réwniez na Ukrainie czy Biatorusi. Polscy producenci ciggle udoskonalajg swoje wyroby,
a efektem tych prac sg systemy zaprezentowane w tablicy 1.

W nawierzchni podsypkowej na podktadach strunobetonowych stosuje sie réwniez systemy typu W (np.
W14 lub W21). Natomiast w nawierzchni na podktadach drewnianych szyny sg przytwierdzane systemami
typu K (z tapka sztywng) lub KS (z tapka sprezysta).

W nawierzchniach bezpodsypkowych na ptycie betonowej, ktére stosowane sg gtéwnie w tunelach, na
stacjach, przejazdach kolejowo-drogowych lub na obiektach mostowych dominujg systemy typu W. Mozna
rowniez spotkac takie systemy jak 300-1, DFF-21 lub ERS (system szyny w otulinie).

Tablica 1. Systemy SB produkowane w Polsce

Nazwa systemu Elementy systemu

ltapka Przektadka ktadka Kotwa
SB4VK SB4 PKV KW SB3/P*
SB W1 SB4 PWE KW SB3/3*
SB-IF1 SB7 PKV KW SB3/P*
SB7-C-PPK SB7 PPK KW SB3/P*
SB W3 SB8 PWE [\ SB3/4

* najczesciej stosowany typ kotwy w danym systemie

Podktady i podrozjazdnice
Najbardziej rozpowszechnionymi podktadami stosowanymi na liniach kolejowych sg podktady PS-94, PS-93
oraz PS-83. Podktady te majg odmiany przeznaczone na linie szerokotorowe o szerokosci toréw 1520 mm -
sg to PS-94S, PS-93S oraz PS-83S. Jest tez odmiana podktadu (PS-94M) przeznaczona na obiekty mostowe,
ktéra umozliwia zabudowe odbojnic na podkfadzie za pomocag wkretéw.
W rozjazdach stosuje sie natomiast podrozjazdnice strunobetonowe typu SP-93 lub SP-06. Istnieje réwniez
podkfad zaprojektowany na bazie podrozjazdnicy SP-06, ktéry jest stosowany w tukach o matych
promieniach, gdzie konieczne jest zastosowanie projektowego poszerzenia toru.

Drewno (szczegdlnie sosna, dab i buk) jest wcigz bardzo popularnym materiatem na podktady,
podrozjazdnice i mostownice. Jednakze z powodu przepiséw ochrony Srodowiska, ktére niebawem wejda w
zycie, ich produkcja bedzie utrudniona ze wzgledu na koniecznos¢ zastgpienia obecnie stosowanych olejéw

impregnacyjnych innymi Srodkami. Z tego tez wzgledu pojawia sie coraz wiecej producentéw podktadéw,
podrozjazdnic i mostownic kompozytowych, ktére sg wykonane z réznego typu elastomerdw. Wyroby te nie
sg obecnie stosowane w Polsce. W innych krajach europejskich pdki co, réwniez nie sa powszechnie
przyjete.
W systemach nawierzchni bezpodsypkowych wystepuja podktady (system RHEDA-2000), podpory (system
EBS) lub ptyty prefabrykowane (LC-L, Stelcon GTP, Zeltor, GTP).
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Rozjazdy i skrzyzowania
Sposréd réznych rodzajéw rozjazdéw wymienionych w tablicy 2, rozjazdy zwyczajne stanowig zdecydowang
wiekszos$¢ na liniach kolejowych w Polsce. W obecnie prowadzonych naprawach i modernizacjach zazwyczaj
stosuje sie rozjazdy zwyczajne na podrozjazdnicach strunobetonowych. Eksploatowane sg réwniez nowe
odmiany rozjazdéw krzyzowych podwdéjnych na podrozjazdnicach strunobetonowych.

Przy modernizacji linii kolejowych przyjmuje sie zasade, ze predkos¢ na kierunku zwrotnym w potgczeniach
toréw gtéwnych zasadniczych powinna wynosi¢ co najmniej 50% predkosci maksymalnej na danej linii. Stad
rzadziej niz w ubiegtych latach stosuje sie rozjazdy o promieniu 300 m w odmianie do predkosci 160 km/h.
Stosowanie rozjazdéw o wiekszej dtugosci zabudowy powoduje réwniez zwiekszenie dtugosci stacji, co przy
modernizacji (ze wzgledu na uktad geometryczny toréw w rejonie stacji) czesto oznacza koniecznos$¢
zastosowania rozjazdéw przetukowanych. Sg one produkowane na bazie konstrukcji podstawowych, przy
czym na etapie produkcji poszczegélnym tokom nadaje sie odpowiednie krzywizny zgodnie z projektem
tukowania. Zastosowanie rozjazdéw przetukowanych pozwala na m.in. korzystniejsze zagospodarowanie
terenu réwni stacyjnych i zwiekszenie predkosci przejazdu pociggéw. Umozliwia réwniez ograniczenie
zuzycia elementéw rozjazddéw poprzez zaprojektowanie wiekszych promieni tukéw oraz ograniczenie
kosztéw dzieki zastosowaniu wiekszych predkosci w rozjazdach o krétszych zwrotnicach, majgcych
mniejszg ilo$¢ urzadzen do przestawiania i kontroli potozenia iglic.

W rozjazdach o predkosci powyzej 200 km/h stosowane sg ruchome dzioby krzyzownicy. Tego typu
konstrukcje sg zastosowane w korytarzu miedzynarodowym E65, szczegdlnie na potudniowe] jego czesci -
linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie (Centralna Magistrala Kolejowa), gdzie predkos¢
maksymalna na kilkudziesieciokilometrowym odcinku wynosi 200 km/h. Obecnie trwajg prace
modernizacyjne, ktére pozwolg na wprowadzenie predkosci rozktadowej 200 km/h na pozostatych
odcinkach linii, a w dalszej perspektywie umozliwig jej zwiekszenie do 230-250 km/h.

Tablica 2. Podstawowe rodzaje rozjazdéw kolejowych

[Rodzaj [Promien toru zwrotnego [m]]Skos [-]]Predkos¢ na kierunku zasadniczym [km/h] [Predkos¢ na kierunku zwrotnym [km/h] |




2500 1:26,5 |200 130
250
] 200
1200 1:18,5 160 100
120
760 1:14 200 80
Rozjazdy zwyczajne (Rz) 250
i 200
500 1:12 160 60
120
. 160 *
300 1:9 120 50
190 1:9 120 40
Rozjazd krzyzowy pojedynczy (Rkpj) [190 1:9 100 40
Rozjazd krzyzowy podwéjny (Rkpd) [190 1:9 %gg 40

* ze wzgledu na brak przystosowania systemoéw srk, najczesciej dopuszczalng predkoscig jest 40 km/h

Wymagania formalno-prawne
Przed wprowadzeniem do eksploatacji materiatéw przeznaczonych do budowy nawierzchni kolejowej
niezbedne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wykonanie badan i przeprowadzenie procedury
oceny zgodnosci. Szyny, systemy przytwierdzen oraz podktady moga by¢ wprowadzone do obrotu na
podstawie deklaracji zgodnosci WE, wystawionej w ramach oceny zgodnosci, przeprowadzonej zgodnie z
TSI ,Infrastruktura” [3]. W ocenie zgodnosci biorg réwniez udziat (jako tzw. ,strona trzecia”) jednostki
notyfikowane do Dyrektywy 2008/57. Pozostate elementy nawierzchni, bedace ,typami budowli” [4] sg
dopuszczone do eksploatacji po sporzadzeniu deklaracji zgodnosci z typem. W procesach oceny zgodnosci z
typem zaangazowane sg jednostki organizacyjne, o ktérych mowa w art. 22g, ust. 9 Ustawy [4].

Tablica 3. Budowle, dla ktérych wymagane jest uzyskanie Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

[1]
. Skrzyzowanie
Lp. Szyqa SYSte"? . Podklad Podrozjazdnica [Mostownica Podpora ROZJ.aZd toréw podkiad
kolejowa |przytwierdzer  |kolejowy blokowa [kolejowy kolejowych stalowy

W przypadku typéw budowli, nieujetych w
1. [TSIINF jako sktadniki interoperacyjnosci + + + + +
(art. 25d, ust. 1, pkt 3 ustawy [4])

W przypadkach sieci kolejowych albo ich
czesci nieobjetych obowigzkiem

% lstosowania TSI (art. 25d, ust. 1, pkt 2 iart| + + + + + + +
25f ustawy [4])

3. |W przypadku infrastruktury metra + + + + + + +
W przypadku infrastruktury kolejowej

4. lobejmujacej linie kolejowe o szerokosci + + + + + + + +
toréw mniejszej niz 1435 mm

5. |W przypadku bocznic kolejowych + + + + + + + +
W przypadku sieci kolejowych, ktére s
funkcjonalnie wyodrebnione z systemu
kolei i przeznaczone tylko na potrzeby

5. pasazerskich przewozéw lokalnych oraz + + + + + + + n

miejskich lub podmiejskich przewoznikéw
kolejowych prowadzacych dziatalnos¢
wytgcznie w obrebie tych sieci kolejowych
(art. 25a, ust. 1, pkt 1 ustawy [4])

W obrebie nawierzchni kolejowej stosowane sg réwniez inne wyroby budowlane, ktére sa wprowadzane do
obrotu na podstawie przepiséw Ustawy o wyrobach budowlanych [5]. Przyktady tych wyrobdéw
przedstawiono w tablicy 4. Wprowadzenie do obrotu tych wyrobéw wymaga sporzadzenia deklaracji
wiasciwosci uzytkowych lub krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

Zdecydowana wiekszos¢ inwestycji polegajacych na budowie, modernizacji lub odnowieniu linii kolejowych
podlega weryfikacji przez jednostki notyfikowane, a nastepnie zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji
przez Urzad Transportu Kolejowego. Weryfikacja odbywa sie na etapie projektu, budowy oraz na etapie
koncowym inwestycji. Na etapie kohcowym jednostka notyfikowana, po stwierdzeniu zgodnosci
poszczegodlnych podsystemdw (Infrastruktura, Energia, Sterowanie) wystawia certyfikaty weryfikacji WE.
Nastepnie wnioskodawca wystawia deklaracje weryfikacji WE oraz sktada wniosek do Urzedu o wydanie
zezwolenia na dopuszczenie do eksploataciji.

Tablica 4. Rodzaje wyrobdéw niepodlegajgcych ,dopuszczeniu” na podstawie ustawy [4]

|Lp. [Przeznaczenie [Przyktady wyrobéw




\Wyroby przeznaczone do budowy nawierzchni Materiaty przeznaczone na podsypke, beton i ptyty betonowe w nawierzchni niekonwencjonalnej, ztacza
kolejowej szynowe (klasyczne, spawane, zgrzewane), maty wibroizolacyjne

\Wyroby przeznaczone do budowy pozostatych Ptyty do budowy nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych, elementy do budowy peronéw,
2. lelementéw wchodzacych w skfad podsystemu materiaty do budowy podtorza, w tym kruszywo i siatki wzmacniajace, elementy konstrukcyjne i elementy
,.Infrastruktura” \wyposazenia obiektéw inzynierskich (poza nawierzchnia kolejowa)
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